
Ad.1 

Należy zastosować asfalt 50/70. 

Ad.2 

Należy zastosować asfalt PMB 45/80-55. Jest to zgodne z WT-2 2014. 

Ad.3 

Typ i wymiar 

mieszanki, 

przeznaczenie  

Wskaźnik 

zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w 

warstwie [%(v/v)] 

AC 11 S, KR2 ≥ 98,0 1,0 ÷ 4,5 

 

Ad.4 

Tak. 

 


